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Grafena este un material intens studiat pentru proprietățile sale deosebite, cum ar fi cele electrice, 

mecanice sau optice. Recent, s-au făcut încercări de a funcționaliza suprafața grafenei cu diferite combinații 
complexe. Pentru a realiza această funcționalizare, cea mai utilă metodă este utilizarea interacțiilor 
noncovalente, ce includ legăturile de hidrogen și interacțiile de tip ”π- π stacking” [1]. 

Pentru a obține un material cu proprietăți de panou solar, s-a folosit un sistem de co-cristalizare 
format din azulen-2,2’-bipiridil și p-bifenol [2]. Prin atașarea acestuia de grafenă, s-a obținut un o dispersie 
uniformă. Pentru a pune în evidență atașarea ambilor componenți ai co-cristalului, s-a sintetizat și atașat un 
co-cristal în care bifenolul a fost bromurat. În acest caz, dispersia nu mai este uniformă. 

Toți compușii au fost caracterizați în solid prin spectroscopie FTIR, UV-Vis și 1H RMN, difracție 
de raze X pe pulbere și pe monocristal. Pentru a demonstra atașarea co-cristalelor pe grafenă, materialele 
au fost caracterizate folosind SEM/EDX și Raman. 
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